
４．高分子樹脂（ポリアニリン）のエッチング（石英ガラス基板上） 

 

（１） 石英／白金電極／ポリアニリンが形成されているガラス基板がある。酸素プラズ

マアッシャ－にてポリアニリン（高分子樹脂）を除去し、基板を再生した。 

 

（２）要素技術と加工内容等 

要 素 技 術 加 工 内 容 等 

エッチング 
・ドライエッチングの実施 

（酸素プラズマアッシング・・灰化除去） 

 


